
 
 

抿石子工程施工自主檢查時機及檢驗停留點 

檢查要點 

1.底層粉刷是否完成 

2.抿石材料(配比、石粒大小、壓條等)審查 

3.抿石子樣品版製作與提送 

4.分割線位置是否得宜 

檢查要點 

1.石子粒料進場查驗材質規格是否相符 

2.鏝石泥材料確認品牌、材質、數量、規格 

檢查要點 

1.底層粉刷完成後應先清掃底層粉刷表面 

2.以墨線放樣分割線，注意是否正確 

3.以小洋釘安裝臨時接縫條或壓條 

4.確認臨時接縫條或壓條的尺寸規格型式 

檢查要點 

1.壓條安裝後粉刷水泥粒料前，底面以清水濕潤 

2.為增加黏著力，需抹一層加入黏著劑之水泥漿 

3.純水泥漿未乾前，以鋼鏝刀用力粉抹水泥石粒料，

使其表面平坦，待略乾燥再壓抹一次，以擠出多餘

水泥漿 

4.抿石開始前，需確認水泥石粒料已達適宜強度，不

會因抿石而脫落石粒 

5.抿石應保持平緩速度，確實清抿石粒表面水泥漿

體，並勤於清洗或更換擦拭海綿，勿殘留水泥漿體

6.抿石完成面應清楚浮現石粒原有色澤 

檢查要點 

1.抿石子完成後，俟木壓條收縮後，以水泥砂漿或其

他填縫泥(顏色需先經業主同意)勾縫 

2.溝縫低於表面 2-3mm，不得汙染抿石子表面 
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