
 
 

石材(地坪、牆面)工程施工自主檢查時機及檢驗停留點 

檢查要點 

1.石材材料審查選擇 

2.牆面固定鐵件審查 

3.製作分割圖，注意地坪高度、門檻、伸縮縫及洩水

坡度，若為不規則處需事先製作樣板 

4.注意石材拼花、鋪設位置、轉角收頭及放樣基準線

位置 

檢查要點 

1.石材材料與固定鐵件進場查驗材質規格是否相符 

2.是否有因運送而破損、破裂、缺角 

檢查要點 

1.應將底面之木片、油漬、鐵絲及其他突出雜物清

除 

2.基準線須保持水平垂直，灰誌間距須適當不可過大

檢查要點 

1.地坪平佈之水泥砂漿，水分控制需得宜 

2.地坪之水泥砂漿須確實刮平並略高出基準灰誌

約 3mm 

3.地坪石材鋪貼後，應以橡膠槌輕敲，黏貼確實 

4.牆面固定鐵件應依規定安裝，各固定鐵件以 AB

膠或螺栓固定以防日後鬆動 

5.距地面 1M 以下高度之牆面，石材與 RC 牆間，

須以水泥砂漿填滿，以防碰撞破壞 

檢查要點 

1.牆面每片石材間之縫隙，均需以填縫劑填充確實

2.清潔拋光後，如需走動或接觸，須以保護板黏貼

隔開保護，避免損傷石材表面 

材料廠商送審 

現場尺寸量測 

分割尺寸規劃 

進料管制(不符合退貨) 

底面整修與放樣 

石材材料進

料查驗

圖例： 

自主檢查時機 

檢驗停留點 
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安裝石材 

接填縫處理及清潔拋光 

完成面及接
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